Bona Indoor Wood Oill -
Olej do podtog drewnianych
wewnatrz pomieszczen

Informacje o produkcie

Bona Indoor Wood Bona QOil jest utwardzajgcym sie olejem sosnowym, zawierajgcym
bardzo mato rozpuszczalnikow, przeznaczonym do pokrywania podtdég z surowego
drewna, narazonych na normalne lub duze Scieranie. Ze wzgledu na tatwg aplikacje i
szybkie schniecie, podtoga moze zosta¢ wykonczona w ciggu jednego dnia

Najwieksze zalety:
— tatwy w uzyciu;
—>Szybko schnie;
—Zakonczenie pracy w 1 dzien;

—Praktycznie nie powoduje powstawania przebarwien;
—Doskonata wydajnosc.

Dane techniczne

Typ produktu: Estryfikowany olej na bazie oleju sosnowego

Kolor oleju: Biaty, Przezroczysty, Ciemny dgb, Jasny dab, Szary,
Mahon, Czarny

Zawarto$¢ substancji

statych: Okoto 90%

Proporcje mieszania: Produkt jednokomponentowy

Narzedzia: Gumowa lub stalowa szpachla

Wydajnos¢: Okoto. 40 m? /litr na warstwe, w zaleznosci od rodzaju
drewna | aplikaciji

Bezpieczenstwo Produkt nie jest niebezpieczny. (patrz Karta

Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i
Preparatu Niebezpiecznego).

Niebezpieczenstwo pozaru Nie.

Mycie narzedzi: Narzedzia mozna czysci¢ benzyng lakowg

Przechowywanie/transport: Temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C

Postepowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania powinny
by¢ niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wielko$¢ opakowan: 11

Przygotowanie

Staranne szlifowanie i przygotowanie podtogi jest kluczem do uzyskania idealnej
powierzchni. Powierzchnia, ktéra ma by¢ olejowana musi by¢ dobrze wyszlifowana,
sucha, wolna od pytu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczen. Do
ostatniego szlifowania nalezy uzywac¢ materiatu Sciernego o granulacji 120 lub
drobniejszej.

Wypetnianie szczelin:
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Aby wypehi¢ szczeliny w podtodze i potgczyc¢ je z resztg podtogi, Nalezy zmieszac pyt
drzewny pozostaty po szlifowaniu ze srodkiem Bona Wood Filler Mix. W przypadku
bardzo duzych szczelin uzy¢ srodka Bona Wood Mastic.

Najlepszy pyt pochodzi ze szlifierek katowych.

Systemy aplikaciji

Olej naktada sie bezposrednio na drewno, tyle razy, az drewno przestanie chtong¢ ole;j.
Zwykle dwie aplikacje wystarczajg

Aplikacja

Zamieszac¢ zawartos¢ pojemnika przed rozpoczeciem pracy. Nanosi¢ olej sekcjami, bez
przerw. Powierzchnie wieksze niz 30 m? nalezy obrabia¢ etapami, a NIE za jednym
razem.

OSTRZEZENIE: Istnieje ryzyko samozaptonu! Natychmiast po uzyciu wktadaj $ciereczki
i inne kawatki materiatu do torby plastikowej wypetnionej wodg lub szczelnego
metalowego pojemnika!

1. Wylac olej na podtoge i rozprowadzi¢ go cienkg warstwg
za pomocg gumowej lub stalowej szpachli. Przy
krawedziach podtogi i w jej naroznikach rozprowadzié
olej pedzlem..

2. Nalezy pozwoli¢, aby drewno wchtaniato olej przez 15
minut. Nie pozostawi¢ katuz oleju. Po tym czasie
ponownie pokrywa¢ podtoge olejem.

3. Po 10-15 minutach usung¢ nadmiar oleju za pomocg
niestrzepigcej sie sciereczki. Pozostawi¢ do
wyschniecia, zapewniajgc odpowiednig wentylacje.

Pielegnacja

Podtogi olejowane nalezy utrzymywac w stanie nasyconym. Uzywac¢ zalecanych
srodkoéw do czyszczenia podtog, takich jak Bona Qil Cleaner, ktére zaréwno czyszcza,
jak i chronig powierzchnie. Nie czys¢ powierzchni srodkami uniwersalnymi, ktore
usuwajg naturalne substancje oleiste znajdujgce sie na powierzchni. Podczas
codziennej pielegnacji czy$¢ podtogi na sucho odkurzaczem, miekkg szczotka lub
padem Bona Dusting Pad. Aby zapobiec metnieniu i wysychaniu podtdg olejowanych,
regularnie pokrywac je warstwg srodka do odswiezania podtég olejowanych Bona, ktory
zwieksza odpornos¢ podtogi na wode i zabrudzenia. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu, rozpoczg¢ konserwacje podtogi zanim drewno zacznie wysychac.
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1. Oczys¢ podtoge, uzywajac Bona Oil Cleaner i padu
Bona Cleaning Pad z mikrofibry.

2. Zwilzy¢ pad Bona Cleaning Pad z mikrofibry srodkiem
do od$wiezania podtdg olejowanych Bona.

3. Spryskac¢ podtoge srodkiem do od$wiezania podtdg
olejowanych Bona i rozprowadzi¢ go padem po catej
powierzchni. Nanies$ jedng, réwng warstwe na catg
podtoge. Pozostawi¢ do wyschnigcia na co najmniej 2 godziny.

Dalsze szczegoétowe informacje o produkcie wraz z Kartg Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.bona.com.
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