Bona Wood Floor Paint —
Farba do podtog
drewnainych

Informacje o produkcie

Bona Wood Floor Paint jest trwatg farbg poliuretanowg o doskonatych wtasciwosciach
pokrywajgcych, specjalnie opracowang specjalnie dla podtég drewnianych. Farba
idealnie sie rozptywa, co zapewnia doskonaty wyglad i profesjonalny efekt koncowy.
Dostepna w trzech kolorach: biatym, szarym i czarnym.

Najwieksze zalety:

— Trwata, poliuretanowa;

— Wysoka odpornosé na scieranie, slady po obuwiu i obcasach;

— Dobra odpornos¢ na chemikalia stosowane w gospodarstwie domowym;
— katwa w uzyciu;

— Bardzo dobre pokrywanie powierzchni.

Dane techniczne

Typ produktu: 1-komponentowa, poliuretanowa farba do podtog
drewnianych

Kolory farby: Biaty / Czarny / Szary

Proporcje mieszania: Farba jednokomponentowa

Czas schniecia: okofo 2 - 3 godziny*

Narzedzia: Watek o krotkim wiosiu i pedzel

Wydajnos¢: okoto 8 m?/litr na warstwe

Bezpieczenstwo Niesklasyfikowany

Przechowywanie/transport: Temperatura nie moze spas¢ ponizej +5°C lub

przekroczy¢ +25°C podczas transportu i
magazynowania.

Postepowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania powinny
by¢ niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkos$¢ opakowan: 0,751 31

*w normalnychwarunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotno$é
wzgledna 60%

Przygotowanie

Przed natozeniem Farby Bona Wood FloorPaint na podtoge nalezy natozy¢ lakier
podktadowy Bona Wood Floor Primer zgodnie z technologig zawartg w Informacji o
produkcie tego lakieru.

Systemy aplikaciji

Na surowe drewno:
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Bona Wood Floor Paint —
Farba do podtog
drewnainych

Informacje o produkcie

1x Bona Wood Floor Primer + 2 x Wood Floor Paint

Podtogi wczesniej lakierowane:
1 - 2 x farba Bona Wood Floor Paint

Aplikacja

Aplikacja na lakier podktadowy Bona Wood Floor Primer:

Nalezy nanosi¢ farbe w normalnej temperaturze pokojowej, 18-25°C.

Zamieszac¢ zawartos¢ pojemnika i pozostawic jg na 5-10 minut. Jeszcze raz zmieszac
farbe. Nanosic farbe sekcjami, bez przerw. Nalezy zaplanowac prace; okresli¢, w
ktérym miejscu zacznie sie malowac, a w ktérym wyjdzie sie z pokoju.

1. Nanosic lakier wzdtuz krawedzi podtogi ha oddalonym od wejscia
koncu pokoju. Uzywac¢ pedzla lub matego watka. Nie malowaé
wszystkich krawedzi za jednym razem!

2. Zanurzy¢ watek w wiaderku i rbwnomiernie rozprowadzi¢ farbe na
pierwszym fragmencie podtogi w kierunku ustojenia drewna.
Ostroznie podnosi¢ i klas¢ watek.

3. Powtarzac¢ kroki 1-2. Malowa¢ ,na zaktadke”, pokrywajgc nieco poprzednio
malowanego fragmentu, aby zapewni¢ ptynne przejscie warstw farby. Powtarzac¢ te
czynnosci do momentu, az zostanie pokryta cata powierzchnia. Pozostaw do
wyschniecia na 2 - 3 godziny.

4. Lekko przeszlifowac podtoge papierem $ciernym o granulacji 150.

5. Odkurzy¢ podtoge i przetrze¢ jg wilgotng sciereczka.

6. Nanies¢ drugg warstwe farby w taki sam sposoéb, jak pierwszg i pozostawic jg do
wyschniecia.

Aplikacja na drewno lakierowane/malowane wczesniej:

Powierzchnie wczesniej lakierowane lub malowane mozna bezposrednio pokrywaé
nowg farbg. Jednak przed rozpoczeciem pracy nalezy przeprowadzi¢ maty test, aby
sprawdzi¢, czy przyczepnosc farby jest zadowalajgca. W tym celu nalezy oczyscic
podtoge i lekko zeszlifowac jg w kilku miejscach. Nanies¢ farbe na zeszlifowane
miejsca. Po 24 godzinach lekko zarysowac powierzchnig, uzywajgc monety. Jesli farba
mocno trzyma sie podtogi, oznacza to, ze stopien przyczepnosci jest zadowalajgcy

i mozna kontynuowac prace. Jesli farba tuszczy sie, wowczas oznacza to, ze konieczne
jest zeszlifowanie podtogi az do surowego drewna.
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Informacje o produkcie

1. Doktadnie oczysci¢ podtoge srodkiem do czyszczenia podidg drewnianych Bona
Wood Floor Cleaner. Powtdérzy¢ czyszczenie w razie potrzeby.

2. Przetrze¢ powierzchnie podtogi papierem sciernym o granulacji 120-150. Nalezy
pamietac, aby cata powierzchnia podfogi zostata zmatowiona.

3. Odkurzy¢ podtoge i przetrzec jg wilgotng $ciereczka.

4. Natozyc¢ 1-2 warstwy farby.

Uzywanie podtogi

— Po 8 godzinach podtoga moze by¢ uzytkowana w lekkim stopniu.

— Po 24 godzinach mozna wnies$¢ meble, jednak w przypadku ciezkich przedmiotow
nalezy poczekac¢ jeszcze kilka dni.

— Po uptywie tygodnia podtoga osigga petng twardos¢ i mozna potozy¢ na niej dywany

Pielegnacja

Nalezy regularnie czys¢ podtogi na sucho odkurzaczem, migkka szczotkg lub padem
Bona Dusting Pad. Co pewien czas spryska¢ powierzchnie srodkiem do czyszczenia
podtdg drewnianych Bona Wood Floor Cleaner i wyciera¢ do czysta. Najlepszy rezultat
uzyskuje sie stosujgc Bona Spray Mop. Jesli podtoga wymaga odswiezenia, nalezy
nanies$¢ na nig warstwe Bona Wood Floor Refresher albo pasty do podtdég drewnianych
Bona Wood Floor Polish.

Dalsze szczegotowe informacje o produkcie wraz z Kartg Charakterystyki Substanciji
Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.bona.com.
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